


CLIMATIZADO™ Anticongelante + Refrigerante

PROPIEDADES QUÍMICAS

Propiedad

Reserva de Alcalinidad, mL 
pH, 
Gravedad Específica, 16/16° C 
Punto de Congelación, °C 
Punto de Ebullición*, °C 
Prueba de Espuma 
Color

Método de Prueba ASTM

D 1121
D 1287
D 1122
D 3321 or D 1177
D 1120
D 1881
Visual

Valores Típicos

5.0 - 7.0
10.0 - 11.0
1.050 - 1.060
-18°C / 0°F
126°C / 259°F
100 ml. / 5 seg., Máx
Verde

 * Utilizando una tapa de presión 15 PSI a nivel del mar

Código del Producto
PKEB33

Unidad / UPC
0-74804-05530-6

Caja / UPC
0-74804-15530-3

Prueba de Cristalería

Límite

ASTM D-1384

Prueba de Transferencia 
de Calor

Corrosión de Aleaciones de Aluminio
Resultado de Pruebas

0.14
Límite
1 máx.

ASTM D-4340

Cavitación/ Erosión
Prueba de Corrosión

Erosión de la Cavitación y Corrosión

Resultado de Pruebas

10

Min.

8

ASTM D-2809

Servicio Simulado
Prueba de Corrosión

ASTM D-2570
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Cobre       0            10 máx.

Soldadura       0            30 máx.

Latón       1            10 máx.

Acero       0                                10 máx.

Hierro      10            10 máx.

Aluminio     -6            30 máx.

Resultado de Pruebas

Cobre 

Soldadura

Latón
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Aluminio                 

LímiteResultado de Pruebas


